Objectif

Ce test permet de mesurer la quantité de chrome VI
présente dans un échantillon de cuir.

Principe

L’essai consiste a controler la teneur en chrome VI dans
chacun des matériaux cuir constitutif du gant. Le résultat
correspond a la teneur en chrome VI des cuirs et a la
conformité de ceux-ci.

Type : Test physico-mécaniqgue
Norme : NF EN 420 § 4.3.3
Produit : Gant

Critere : Résistance mécanigue
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