
Essai d'étanchéité à l'eau

 

Objectif

L’objectif est de vérifier que le gant par sa conception et
son process ne présente pas de fuite à l’eau ou aux
liquides.

 

Principe

L’essai consiste à remplir le gant d’eau et à vérifier
l’apparition de fuite de liquide à l’issue du remplissage.
Toute apparition de liquide entraîne une non-conformité
au test. Le résultat correspond à la conformité de la fuite
à l’eau.

 

Type : Test physico-mécanique
Norme : NF EN 374-2 § 4.2
Produit : Gant
Critères : EPI / Résistance mécanique
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