
Conception et construction du gant

 

Objectif

Cette vérification permet de s'assurer que la conception
du gant ne pénalisera pas le porteur dans les activités
prévues et dans les conditions prévisibles d’usage.

 

Principe

Les gants multicouches réutilisables doivent pouvoir être
retirer sans séparation des couches des doigts.
Lorsque la construction du gant comprend des coutures,
le matériau et la résistance de celles-ci doivent être tels
que la performance générale du gant ne soit pas
abaissée de façon significative (cf. normes spécifiques
applicables).
Si exigé dans la norme spécifique applicable, le gant doit
être conçu pour réduire au minimum le temps d’enfilage
et de retrait.

 

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN ISO 21420 § 4.1
Produit : Gant
Critère : EPI
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