
Nettoyage des gants

 

Objectif

S’assurer que les gants conservent leurs propriétés
après le nombre de cycles de lavage préconisés et selon
les conditions indiquées.

 

Principe

Si des instructions d’entretien sont fournies, les essais
de performances doivent être effectués sur les gants
neufs et après le nombre de cycles maxi recommandé et
suivant les instructions de nettoyage indiquées.

Les niveaux de performance sont donnés par les
résultats les plus faibles obtenus avant et après lavage.

 

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN ISO 21420 § 4.3
Produit : Gant
Critère : EPI
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