Comportement au feu

Objectif

Cette méthode permet d’évaluer le comportement a la
flamme des gants.

Principe

Une flamme définie, provenant d’un brdleur, est mise en
contact pendant un temps déterminée avec le bord
inférieur du gant, ce dernier étant suspendu
verticalement par le c6té poignet. Apres l'arrét de la
flamme du bruleur, les durées de persistance de la
flamme et d’incandescence résiduelle sont mesurées.

Type : Test physico-mécaniqgue
Norme : EN 407 §4.5.2
Produit : Gant

Criteres : EPI / Risque thermigque
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