
Détermination de l'épaisseur 

 

Objectif

Le but de cette détermination est de vérifier l’épaisseur
d’un cuir.

 

Principe

L’essai consiste à mesurer grâce à un
dispositif normalisé l’épaisseur d’un cuir. Le résultat
correspond à l’épaisseur du cuir en mm.

 

Type : Test physico-mécanique
Norme : EN ISO 2589
Produit : Cuir
Critère : Résistance mécanique
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