Résistance au mouillage superficiel

Objectif

Ce test permet d’évaluer le caractere déperlant du cuir

Principe

L’essai consiste a effectuer une aspersion normalisée
d’un échantillon du cuir a tester. Le degré de mouillage
du cuir est comparé a des standards photographiques.
L’évaluation finale se fait par comparaison de I'aspect
du cuir vis-a-vis de standards photographiques.

Type : Test physico-mécaniqgue
Norme : EN ISO 17231
Produits : Cuir / Maroquinerie
Critere : Solidité des coloris
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