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Résistance a larupture des bretelles, bandoulieres...

Objectif

Le but de cette détermination est de juger de la qualité
des bandouliéres ou des bretelles et de leurs fixations
aux bagages ou articles de maroquinerie.

Principe

L’essai consiste a déterminer, par traction, la force
nécessaire a la rupture des bandouliéres, bretelles, ou a
I'arrachement de leur fixation. Le test est réalisé sur un
dynamometre. Le résultat est exprimé en daN*.

* Décanewton

Type : Test physico-mécanique
Norme : NF G 92 005

Produits : Bagagerie / Maroquinerie
Critere : Résistance mécanigue
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