Résistance a l'ouverture transversale de la chaine des
fermetures a glissieres
Objectif

Cette norme permet d’évaluer la performance et la
durabilité des fermetures a glissiéres.

Principe

Le test consiste a mesurer les forces nécessaires pour
provoquer une ouverture de la chaine. Un vieillissement
normalisé peut étre réalisé pour vérifier les effets de
'usure de la chaine. Le test initial peut ainsi étre réalisé
aussi apres vieillissement. Le résultat correspond a la
force de séparation de la chaine avant et apres
vieillissement exprimé en N*.

* Newton.

Type : Test physico-meécanique
Norme : EN 16732 Annexe G

Produit : Maroquinerie
Critére : Résistance mécanique
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