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Comportement a la chaleur humide (7 jours)

Objectif

Le but de cette détermination est de juger du
comportement en chaleur humide d’un article entier,
d’un échantillon de matériau ou d’'un assemblage. Cet
essai est notamment tres intéressant pour évaluer le
risque de corrosion d’éléments métalliques en présence
de matériaux cuir.

Principe

L’article entier (ou I'échantillon) est placé pour une
durée déterminée dans une enceinte régulée a 40°C et
90 % d’humidité relative. Toute dégradation visible
(changement de coloris, décollement, corrosion...) est
relevée.

Type : Test physico-mécanigue
Norme : CTC method - CTC-P-BA-014

Produits : Bagagerie / Maroquinerie
Critére : Solidité des coloris
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